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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-05.00 — Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-06.00) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania posadzek, ktére zostang wykonane ramach zadania pn. ,,Remont zbiornika Pompowni
Il st. SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST—06.00) jest stosowana jako dokument umowny przy zlecaniu i realizac;ji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich Robdét zwigzanych z posadzkowymi przewidzianymi do wykonania w niniejszym Zadaniu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag prowadzenia robdt w zakresie wykonania posadzek oraz ochronnych
powtok malarskich i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej ,,Remont zbiornika Pompowni Il st.
SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby”, ktérej zestawienie zamieszczono w ST — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Hala Pomp
— Posadzka zywiczna w budynkach Hal Pomp

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 00.00
"Wymagania ogodine".

1.5. Zalecenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

a. Materialy — wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

b. Materialy — wymagania szczeg6towe
Materiaty do wykonania posadzek:

Podklad wyréwnawczy samopoziomujacy pod posadzki zywiczne

Typ materiatu samorozlewny jastrych cementowy uszlachetniony
polimerem

Zakres zastosowania wyréwnywane podtozy wigzanych mineralnie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie >20 N/mm2 po 24h
>45 N/mm2 po 28 dniach

Wilgotnosc¢ szczatkowa po 24h <6%

Skurcz wigzania Brak

Zywica gruntujaca pod powloki zywiczne

Typ materiatu Kompozycja na bazie modyfikowanej zywicy epoksydowej

Zakres zastosowania Gruntowanie w systemach posadzek zywicznych, spoiwo do
zapraw typu ECC (zywca wypetniona kruszywem
kwarcowym)

Certyfikacja zgodna z PN-EN 1504 Zasada 1,2,5,8 metoda 1.3, 2.2, 5.1, 8.2
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Nasigkliwo$é w < 0,1 kg/m?n%®
Opor dyfuzyjny CO2 Sp> 50 m
Odpornos¢ na Scieranie wg Tabera < 3000 mg
Odpornos¢ na scieranie wg BCA Klasa AR 1
Odpornos$¢ na uderzenia Klasa |
Otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej Klasa |

Membrana elastyczna i warstwa nosna (chodnikoizolacja)

Typ materiatu Kompozycja na bazie modyfikowanej zywicy poliuretanowe;j
Zakres zastosowania Membrana mostkujgca rysy przy niskim Ilub Srednim
obcigzeniu mechanicznym  takze  przy  obnizonej
temperaturze otoczenia

Certyfikacja zgodna z PN-EN 1504 Zasada 1,2,5,6,8 metoda 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2
Nasigkliwos$¢ w < 0,1 kg/m?h%5

Opor dyfuzyjny CO2 Sp> 50 m

Odpornos$¢ na Scieranie wg Tabera < 3000 mg

Zdolno$¢ do mostkowania rys Klasa B 3.2 (w temp. -20°C)

Odpornos$¢ na uderzenia Klasa |

Zywiczna powloka zamykajaca stabilna na UV (izolacja)

Typ materiatu Kompozycja na bazie modyfikowanej zywicy poliuretanowe;j
Zakres zastosowania Barwna elastyczna powtoka ochronna o powierzchnie
obcigzone mechanicznie
Nasigkliwos$¢ w < 0,1 kg/m?h%5
Opor dyfuzyjny CO2 Sp> 50 m
Odpornos¢ na UV Brak zmian
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Klasa |
Klasa mostkowania rys A3 +10°C oraz B 4.1 (-20°C)
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji konstrukcji zelbetowej mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Zaleca sie stosowanie zmechanizowanych technik
aplikacji materiatow.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw materiatdw nalezy przestrzega¢ zalecen Producenta dotyczgcych
warunkow aplikacji, grubosci warstw i odstepow technologicznych.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. WYKONANIE POSADZEK ZYWICZNYCH
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Podtoze nalezy oczysci€¢, wyrownac i naprawi¢ przy pomocy szpachli zywicznej typu ECC. Materiat otrzymuje
sie z wymieszania kompozycji zywicznej i kruszywa kwarcowego w proporcji 1:2 — 1:10.

Na zagruntowang zywicg powierzchnie naktad sie mase naprawcza i odpowiednio formuje oraz na koniec
zasypuje kruszywem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm w ilosci ok. 2,0 kg.

Na naprawionym i oczyszczonym podtozu nakfada sie watkiem pierwszg warstwe zywicy. Nastepnie Swiezg
warstwe przesypuje sie kruszywem kwarcowym suszonym ogniowo 0,2-0,8 mm. Po zwigzaniu zywicy i
odkurzeniu podtoza nakfada sie drugg warstwe zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY
Kontrola polega na:

- stwierdzeniu wiasciwej jakosci materiatu na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Producenta w tym
zgodnosci materiatu z wymaganiami podanymi w pkt. 2 (ST-06.00)

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

6.2.2. KONTROLA ROBOT

Kontrola robét obejmuje:

— kontrole prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw oraz rownomiernosci utozenia,
— jednolitosci krycia i kolorystyki

— estetyke wykonania

7. OBIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdline.
Dla robét naprawczych jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST-00.00 Wymagania ogoine.

Roboty uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywofanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST-06.00 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00 ,Wymagania
Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogéine
2 PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
3 PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
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wiasciwej).
PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury migknienia
PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po

zmieszaniu z utwardzaczem.
6. PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

7. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe Czes¢ 7
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